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COMPONENTES:

Coordenador do projeto: Prof. Me. Carlos Alberto Simoes Pires Wayhs
Professor colaborador : Prof. Dr. Cesar Ruver — UFRGS — Ex FURG

Alunos:
Liliane Bonadiman Buligon — Voluntaria
Tatiane Thomas Soares — Bolsista PET
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JUSTIFICATIVA:

A presente pesquisa objetiva proporcionar aos engenheiros
geotécnicos maior conhecimento da classificacao MCT
proposta pelos pesquisadores Villibor e Nogami para solos
residuais do noroeste do Rio Grande do Sul
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OBJETIVOS:

Classificar os solos residuais do Noroeste do Rio Grande do
Sul pela metodologia MCT utilizando amostras miniaturas
em ensaios de compactacao mini-MCV e de perda de massa
por imersao. Complementarmente realizar a classificacao
expedita MCT pelo método das pastilhas.
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HIPOTESES OU QUESTOES NORTEADORAS:

1. Como os solos residuais do noroeste do Rio Grande do Sul
sao classificados na metodologia MCT?

2. Como os solos residuais do noroeste do Rio Grande do Sul
sao classificados na metodologia expedita MCT?
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METODOLOGIA:

Revisao bibliografica

Caracterizacao dos materiais

* Ensaios laboratoriais da classificacao MCT
 Ensaios laboratoriais da classificacao expedita MCT
* Analise e tabulacao

 Elaboracao de relatorio e artigos
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INOVACOES E CONTRIBUICOES CIENTIFICAS:

Pretende-se enviar artigos para os seguintes eventos:

e GEORS 2015 - 82 Semindrio de Engenharia Geotécnica do Rio
Grande do Sul;

 Salao do Conhecimento 2015 — SIC’s PUC — UFRGS — UPF - UFSM;

 CRICTE 2015

e COBRAMSEG 2016 — Belo Horizonte - MG

 Submissao de artigo para publicacao em um periddico.
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Perda de massa por imersao

Figura 3.10 Foto ilustrativa e croqui do ensaio.
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COMPACTACAO
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Compactacao Medida da altura do cp

Figura 3.1 Fotos ilustrativas e croqui do ensaio.
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